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Аннотация 

В статье рассматривается задача нелинейной теории упругости для комбинированного 

резинометаллического пакета цилиндрической формы с учетом малой объемной сжимаемости 

резины, а также геометрической и физической нелинейности структуры. При решении задачи 

методом конечных элементов использованы вариационные уравнения принципа возможных 

перемещений. Конечный элемент определен в виде прямой треугольной призмы с билинейной 

аппроксимацией перемещений. Уравнения состояния построены на основе потенциалов Пенга-

Ланделла и Дымникова-Эрдманиса c использованием закона сжимаемости Мурнагана. Для 

построения приближенного решения системы использован метод последовательных нагружений. 

Построены нагрузочные диаграммы. Рассмотрен пример расчета для цилиндра, состоящего из 

десяти резиновых дисков и девяти стальных прослоек. Представлены графики вертикальной и 

горизонтальной реакции исследуемого пакета на заданные смещения. Проведен анализ 

зависимости механических характеристик резины от степени изменения объема. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of the nonlinear theory of elasticity for a cylindrical rubber combined 

rubber package, taking into account the low volume compressibility of rubber, as well as the geometric 

and physical nonlinearity of the structure. When solving the problem by the finite element method, the 

variational equations of the principle of possible displacements are used. The finite element is defined as 

a straight triangular prism with a bilinear approximation of displacements. The equations of state are 

constructed on the basis of the Peng-Landell and Dymnikov-Erdmanis potentials using the Murnaghan 

compressibility law. To construct an approximate solution of the system, the method of successive loads 

is used. Built load charts. The example of calculation for a cylinder consisting of ten rubber disks and 

nine steel layers is considered. The graphs of the vertical and horizontal reaction of the investigated 

package at a given offset are presented. The dependence of the mechanical characteristics of rubber on the 

degree of volume change was analyzed. 

 

Ключевые слова: деформируемое тело, метод конечных элементов, тензор деформаций, закон 

сжимаемости Мурнагана, потенциал Пенга-Ланделла, эффект Пойнтинга. 
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Введение 

Методы исследования геометрически нелинейных задач в существенной мере 
зависят от математической природы заложенных в них определяющих уравнений. 
Существуют общие теории определяющих уравнений с затухающей памятью. В теории 
функционального типа состояние механической системы однозначно определяется 
функциональными зависимостями параметров системы от истории движения и 
температуры. Определяющие уравнения, построенные на базе этой теории, обладают 
максимальной общностью и подвергаются дальнейшей конкретизации путем наложения 
ограничений, обусловленных требованиями физической допустимости к определяющим 
функционалам и условиями, диктуемыми проработкой экспериментальных данных [2, 15]. 

В частном случае термоупругих материалов напряжения в любой точке среды 
считаются зависящими только от мгновенных значений деформаций окрестности точки и 
температуры. Функция свободной энергии является потенциалом для энергетического 
тензора Коши. В случае изотермического деформирования получаем гиперупругие 
материалы. Именно этому случаю посвящены многочисленные работы различных 
авторов. В этих работах [1, 3, 6–8, 11–14, 18] используются известные потенциалы для 
гиперупругих изотропных механически несжимаемых материалов. Каждый из 
предложенных потенциалов не являлся универсальным в смысле полного описания 
имеющегося набора экспериментальных данных. Однако моделирование механического 
поведения эластомеров с помощью упругих потенциалов является общепризнанным, хотя 
единого мнения о форме их записи и границах применимости не выработано [19]. 

Основой настоящего исследования являются определяющие уравнения 
нелинейной теории термоупругости структурно-неоднородных эластомеров, полученные 
в работе [9] и распространенные на случай механически сжимаемых эластомеров в работе 
[10]. Будучи физически обоснованными, они содержат параметры, имеющие 
определенный физический смысл, и наделены явными зависимостями механических 
параметров от температуры [20]. 

Остановимся на решении задачи нелинейной теории упругости для 
комбинированного резинометаллического пакета цилиндрической формы с учетом малой 
объемной сжимаемости резины, а также геометрической и физической нелинейности 
структуры. 

1. Постановка задачи 

Пусть деформируемое тело представляет собой цилиндр, составленный из 
чередующихся тонких дисков резины и металла.  

Обозначим: 3
0 RV  - область, занимаемую деформируемым телом в исходном 

состоянии; )(
0
b – результат объединения границ стыковки стальных (материал «А») и 

резиновых (материал «Б») элементов; u
000   - внешняя поверхность тела, где 

известны перемещения или усилия. 

Постановка задачи в переменных Лагранжа 
0VX 


 , будет иметь следующий вид. 
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Связь между компонентами тензора деформаций Грина [17] и градиентами 

перемещений: 
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Условия непрерывности по напряжениям и перемещениям на элементах 

внутренней поверхности )(

0

b : 
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 , (4) 

 )()( )2()1( XuXu


 ; (5) 

Граничные условия в перемещениях: 

 )()( 0 XuXu


 , uX 0


; (6) 

Граничные условия в усилиях: 

 )()(0 xPXkt j
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 , 
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. (7) 

В представленных формулах (1)–(7) введены следующие обозначения: 
ijt – компоненты тензора условных напряжений; 

ijS – компоненты тензора напряжений Коши; 
iF – компоненты вектора объемной силы; 

I – инварианты тензора g~ ; 

x


– координаты Эйлера; 

)(Xu


– вектор перемещений; 

)(0 Xu


– заданная функция перемещений; 

)(XP


– известная функция усилий; 

)(Xk


– кратность изменения элементарной площадки; 

i0 – компоненты единичной нормали к площадке в недеформированном состоянии. 

2. Описание метода 

При решении задачи методом конечных элементов можно использовать 

вариационные уравнения принципа возможных перемещений [16]: 
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В уравнениях (8) интегрирование ведется по деформированному объему и 

поверхности тела; uvu


 , где u


 – решение задачи, v


– кинематически возможное 

поле перемещений, мало отличающееся от поля u


. 

Решим поставленную задачу с использованием двух типов физических 
соотношений, построенных, соответственно, на основании потенциалов Пенга-Ланделла 
[5] (материал «А») 
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В формулах (9), (10) переменная 3IJ   указывает на кратность изменения 

объема материала, 0G  и 0K  – модули сдвига и объемного сжатия резины при малых 

деформациях, а )(JG  и )(JK  определяются по формулам: 
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где  ,  , k ,   – константы.  

Формулы (11), (12) получены c использованием закона сжимаемости Мурнагана 
[4]. Можно привести потенциалы (9) и (10) к полиномиальному виду, используя 
разложения: 
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Перепишем формулы (9), (10) с учетом выражений (13)–(16) 
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Очевидно, что потенциал (17) является частным случаем потенциала (18), где 
учтена зависимость механических характеристик от кратности изменения объема. 

Найдем выражения для напряжений 
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В уравнениях (19) и (20) функция типа гидростатического давления не выделяется. 
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Если предположить, что в составе физического тела сталь работает как линейно 
упругий материал, то 
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где G  и   – константы Ламе. 

Компоненты тензора t
~

выражаются через компоненты тензора S
~
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jii

j XxA  /  – компоненты аффинора преобразования xX


 . 

При использовании конечный элемент в виде прямой треугольной призмы с 
билинейной аппроксимацией перемещений аппроксимирующие функции будут иметь 
вид: 
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где KJI ,, – номера вершин нижнего, NML ,, – верхнего основания призмы; 

),( 21 XXLP
– функции формы треугольного элемента; hXXf /1)( 33

1  ; 

hXXf /)( 33

2  , h  – высота призмы. 

Подставляя аппроксимации (24) в уравнения (8) с учетом формул для напряжений 
(19) или (20) и выполняя интегрирование по объему и поверхности, приходим к системе 
нелинейных алгебраических уравнений 

 0),( pUh


, (25) 

где h


 – нелинейный вектор-оператор, U


– глобальный вектор неизвестных, p  – параметр, 

задающий процесс изменения внешних воздействий. Для построения приближенного 
решения системы (25) можно использовать метод последовательных нагружений 

 ))(,())(,( 11 rrrrprrrr pppUhUUpUH  


, (26) 

где UhH


 / – матрица Якоби, phhp  /


– вектор. 

3. Пример расчета 

Рассмотрим цилиндр, состоящий из десяти резиновых дисков толщиной 20 мм и 
девяти стальных прослоек толщиной 5 мм; диаметр цилиндра 600 мм, полная высота –  

245 мм. Нижнее основание неподвижно, на верхнем заданы вертикальные )( p и 

горизонтальные )( ps  смещения. Боковая поверхность свободна от нагрузки. С учетом 

симметрии можно рассматривать полуцилиндр. 
Параметры сетки: число элементов – 7448, узлов – 4485, неизвестных – 13455.  

В расчетах принимаем max 6 мм, maxs 0,3 м. Для вычисления матрицы Якоби 

используем численное интегрирование по 28 внутренним точкам (схемы Хаммера и 

Гаусса). Материалы: резина марки ИРП-1347, для которой 0G 0,97 МПа; 0K 2334 

МПа; k 10,4; 14000   и сталь С235 - G 76923 МПа,  115385 МПа. 

На рисунках 1 и 2 представлены графики )(nN  и )(nS  вертикальной и 

горизонтальной реакции пакета на заданные смещения. Первые 20 шагов отвечают 
вертикальной осадке верхнего основания, последующие 20 – горизонтальному смещению. 
Верхние кривые на обоих рисунках соответствуют материалу «Б». Сдвиг сопровождается 
снижением вертикальной реакции пакета, в большей степени это проявляется при 
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использовании соотношений вида (19). Учет зависимости механических характеристик 
резины от степени изменения объема приводит к повышению жесткости конструкции на 

сжатие и сдвиг. Для материала типа «Б» кривая )(nN  на ниспадающем участке 

«выполаживается», что связано с проявлением эффекта Пойнтинга. Жесткость на сдвиг 
при этом увеличивается незначительно. 

  

 

Рис. 1. Зависимость вертикальной реакции N  от номера шага нагружения 

Fig. 1. Dependence of vertical reaction N on the number of loading step 
 

 

Рис. 2. Зависимость горизонтальной реакции S  от номера шага нагружения 

Fig. 2. The dependence of the horizontal reaction on the number of loading step 

Заключение 

В работе рассмотрена задача нелинейной теории упругости для 
комбинированного резинометаллического пакета цилиндрической формы с учетом малой 
объемной сжимаемости резины, а также геометрической и физической нелинейности 
структуры. При решении задачи методом конечных элементов использованы 
вариационные уравнения принципа возможных перемещений. Уравнения состояния 
построены на основе потенциалов Пенга-Ланделла и Дымникова-Эрдманиса c 
использованием закона сжимаемости Мурнагана. Для построения приближенного 
решения системы использован метод последовательных нагружений. Рассмотрен пример 
расчета для цилиндра, состоящего из десяти резиновых дисков и девяти стальных 
прослоек. Представлены графики вертикальной и горизонтальной реакции исследуемого 
пакета на заданные смещения. Проведен анализ зависимости механических характеристик 
резины от степени изменения объема. 
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Приведенные в работе результаты могут быть использованы для расчета 
широкого класса резинотехнических изделий, работающих в условиях контакта с 
металлической или другого рода арматурой. При этом структура реализации ключевых 
методов решения рассматриваемой задачи позволяет осуществить переход к задачам с 
усложненным вариантом определяющих уравнений и граничных условий. 
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